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from Demineralised Chitin Waste)
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Abstrak: Kalsium merupakan mineral yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Lebih dari 99% kalsium
ada di dalam tulang dan gigi, yaitu bersama-sama dengan fosfat membentuk kristal tidak larut yang disebut
kalsium hidroksiapatit (Ca3(PO4)2)3Ca(OH)2. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mendaya-
gunakan limbah demineralisasi kitin agar menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan cara
proses pembuatan kalsium. Kalsium yang dihasilkan diharapkan dapat membantu mengatasi gejala os-
teoporosis bagi kamu lansia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstraksi dengan menerap-
kan sistem zero waste. Penelitian ini dimulai dengan pengambilan sampel limbah crustacea diindustri
pengolahan seafood selanjutnya dilakukan proses pembuatan kitin yang menghasilkan beberapa jenis
limbah seperti limbah heating, limbah deproteinasi dan limbah demineralisasi. Limbah demineralisasi yang
telah terkumpul selanjutnya diprecipitasi dengan menggunakan basa kuat seperti NaOH.Pengujian kalsium
dilakukan untuk menhetahui mutu kalsium yang diekatraksi dari limbah demineralisasi. Produk calsium
yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan alami untuk mencegah penyakit osteporosis dengan
spesifikasi rendemen terbaik sebesar 64,80%, loss on drying sebesar 1,10%, loss on ignition sebesar
0,40%, nilai pH sebesar 7,65, kadar calsium sebesar 97,80%, dan daya serap air sebesar 20,15%.

Kata Kunci: ekstraksi, karakterisasi, kalsium, limbah demineralisasi, kitin

Abstract: Calcium is a mineral that is most abundant in the body. More than 99% of calcium in the bones
and teeth, together with phosphate to form insoluble crystals, called calcium hydroxyapatite (Ca3
(PO4) 2) 3Ca (OH)2. This study aims to harness and leverage chitin demineralised waste in order to
become a product that has high economic value in a way to making process calcium. The resulting
calcium is expected to help overcome the symptoms of osteoporosis for the elderly. The method used in
this study is the extraction by implementing a zero waste system. The study began with a sampling of
crustacean waste in seafood processing industry chitin-making process is then performed which pro-
duces several types of waste such as heating waste, deproteination  and demineralization waste. Dem-
ineralization waste that has been collected, subsequently precipitated by using strong bases such as
NaOH. Testing was conducted to determine the quality of calcium extracted from demineralization
waste. The resulting calcium product can be used as a natural ingredient to prevent osteporosis disease
with specifications best yield of 64.80%, loss on drying of 1.10%, loss on ignition of 0.40%, a pH value
of 7.65, the levels of calcium amounting to 97.80%, and water absorption of 20.15%.

Keywords: extraction, characterization, calcium, waste demineralization, chitin

Wilayah perairan Indonesia yang sangat luas meru-
pakan sumberdaya alam yang tidak ada habisnya.
Semua potensi kelautan belum dimanfaatkan secara
maksimal. Pemanfaatan komoditas perikanan

(udang, kepiting, lobster, dan rajungan) untuk keper-
luan konsumsi menghasilkan limbah dalam jumlah
besar. Rochima, et al. (2007) menyatakan bahwa
cangkang crustacea mengandung kitin dalam kadar
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tinggi berkisar antara 20-60% tergantung spesies.
Abello, et al. (2002) menambahkan bahwa limbah
padat crustacea (kepala, kulit, dan kaki) merupakan
salah satu masalah yang harus dihadapi oleh pabrik
pengolahan seafood. Nendes (2011) juga menam-
bahkan bahwa selama ini limbah tersebut dikering-
kan dan dimanfaatkan sebagai pakan dan pupuk
dengan nilai ekonomi yang rendah.

Salah satu alternatif upaya pemanfaatan limbah
cangkang crustacea agar memiliki nilai dan daya-
guna limbah serta menjadi produk yang bernilai eko-
nomis tinggi adalah ekstraksi menjadi kitin, kitosan
dan turunannya (Dutta, et al., 2004). Proses
transformasi kitin secara umum adalah tahap depro-
teinasi dan demineralisasi dengan menggunakan
pelarut asam basah (Roig, et al., 1999). Proses ini
menghasilkan sebuah limbah yang dapat dimanfaat-
kan lebih lanjut dengan menerapkan sistem zero
waste. Sistem ini memungkinkan tidak adanya lim-
bah yang tersisa dari semua proses ekstraksi. Pene-
rapan sesten zero waste pada limbah demineralisasi
kitin akan menghasilkan produk baru yaitu kalsium.

Kalsium merupakan mineral yang paling
banyak terdapat di dalam tubuh. Lebih dari 99%
kalsium ada di dalam tulang dan gigi, yaitu bersama-
sama dengan fosfat membentuk kristal tidak larut
yang disebut kalsium hidroksiapatit (Ca3 (PO4)2)3
Ca(OH)2 (Muchtadi, et al., 1993). Jumlah kalsium
dalam plasma darah kurang lebih 10 mg/100 mL
dengan jumlah lebih kecil di dalam sel-sel, sedangkan
jumlah fosfor kurang lebih 4 mg/100 mL, lebih
banyak terdapat dalam sel (Sediaoetama, 2000).
Sisanya kalsium dalam tubuh berada dalam intra
dan ekstraselular memegang peranan yang sangat
vital dalam mengatur fungsi sel dan impuls syaraf
(Linder, 1992).

Kebutuhan mineral esensial untuk manusia
bervariasi dari beberapa mikrogram perhari sampai
sekitar 1 g/hari. Jika konsumsi mineral tersebut
rendah dalam kurun waktu tertentu, maka dapat
menyebabkan defisiensi. Sebaliknya, jika konsumsi
terlalu besar dapat menyebabkan terjadinya gang-
guan fungsi ginjal (Miller 1996). Kebutuhan kalsium
untuk orang dewasa sekitar 800 mg/kg/hari dan
kebutuhan yang lebih tinggi yaitu sekitar 1.200 mg/
kg/hari digunakan untuk wanita hamil dan menyusui
(Miller 1996).Seiring dengan pentingnya konsumsi
kalsium dan semakin meningkatnya volume produksi
limbah hasil industri pengolahan seafood. Perlu dila-
kukan sebuah upaya pemanfaatan limbah demine-
ralisasi kitin sebagai sumber kalsium dan merupakan

alternatif pemanfaatan limbah yang tepat dalam
rangka menyediakan sumber pangan kaya kalsium
sekaligus mengurangi dampak buruk akibat pence-
maran limbah pada industri pengolahan seafood.

Rumusan Masalah
Osteoporosis merupakan penyakit kekurangan

kalsium dimana struktur dari tulang mengalami peru-
bahan secara patologis. Perubahan ini ditandai
dengan terjadi pelepasan mineral dalam tulang yang
mengakibatkan menurunnya kepadatan tulang.
Kerapuhan pada tulang umumnya menyerang lansia
baik pria maupun wanita. Terapi secara farmakolo-
gis bertujuan untuk mengembalikan struktur tulang
yang telah mengalami kerapuhan tetapi tidak menja-
min efek kesehatan dimasa mendatang. Terapi pem-
berian kalsium secara alami dari limbah deminerali-
sasi kitin diharapkan dapat memperbaiki struktur
pada tulang tanpa adanya efek samping.

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah memanfaatkan

dan mendayagunakan limbah demineralisasi kitin
agar menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis
tinggi serta memproduksi kalsium sebagai bahan
alami untuk mencegah osteporisis.

Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini

adalah dapat mengurangi pencemaran limbah dan
memberikan nilai tambah (added value) dalam
pemanfaatan limbah hasil perikanan.

METODE PENELITIAN
Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2015 di
Laboratorium Penanganan dan Pengolahan Hasil
Perikanan Program Studi Teknologi Pengolahan
Hasil Laut Politeknik Negeri Nusa Utara.

Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah limbah crustacea (udang, kepiting, rajungan,
dan lobster), Asam klorida (HCl), Natrium hidroksida
(NaOH), Asam sulfat (H2SO4) pekat, kertas whatman
40, alumunium foil, dan aquades. Alat yang diguna-
kan kompor listrik (Hitachi), beaker galss 2.000 mL
(Pyrex), beaker galss 1.000 mL (Pyrex glass piala
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40 mL (Pyrex), pengaduk glass, oven listrik (Yamato
DV41), tanur listrik (Yamato), Atomic Absorption
Spektrofotometer (AAS),timbangan analitik
(Quattro), pH meter (Hanna), cawan porselin
(Pyrex), glass ukur 15 mL (Pyrex), dan gegep.

Tahap Penelitian
Pada tahap pembuatan kalsium menerapkan sis-

tem zero waste dari limbah demineralisasi (ekstraksi
asam) kitin dengan konsentrasi HCl 16% b/v dan
waktu pemanasan 120 menit. Sampel diekstraksi
dalam beaker galss dengan konsentrasi dan lama
pemanasan yang ditentukan. Precipitasi dengan
NaOH 30, 40, 50, 60 dan 70% memisahkan sampel
dan pengotor, selanjutnya dicuci dengan aquades
hingga pH mencapai 6-7. Crude kalsium dipanaskan
dengan menggunakan tanur listrik pada suhu 700
ºC selama 4 jam sehingga diperoleh kalsium yang
siap untuk digunakan.

Peubah yang Diamati
Rendemen kalsium (AOAC 2005)

Rendemen merupakan salah satu parameter
penting dalam mengetahui berat akhir suatu bahan
setelah proses produksi. Persentase (%) berat kal-
sium dari limbah demineralisasi kitin dihitung dengan
rumus:

1 mL asam sulfat ditambahkan ke dalam sampel
selanjutnya dipanaskan dengan bunsen gas meng-
gunakan api kecil sampai sampel hangus terbakar
secara menyeluruh. Sebanyak 1 mL asam sulfat
ditambahkan pada sampel hangus sampai merata.
Sampel dipanaskan kembali dengan api sedang
sampai mengeluarkan asap putih. Sampel dimasuk-
kan ke dalam tahur listrik pada suhu 600 °C selama
2 jam. Sampel ditimbang untuk mengetahui residu
dari pembakaran (A). Perhitungan Loss on Ingition
dengan rumus:

Derajat Keasaman (SNI 06-6989.11:2004)
Salah satu parameter yang ditetapkan dalam

penentuan standar mutu kalsium adalah pH atau
derajat keasamannya. Pengukuran pH adalah
pengukuran banyaknya ion H+ pada suatu larutan.
Cara determinasi pH kalsium menggunakan pH
meter dengan cara menimbang sebanyak 1 gram
sempel selanjutnya dituangkan ke gelas piala 40 mL
yang telah berisi air dan mengukur tingkat keasam-
annya pada suhu 25 °C menggunakan pH meter.

Kadar Kalsium (Apriyantono 1989)
Penetapan kadar kalsium dilakukan dengan me-

ngukur contoh yang sudah didestruksi secara basah
pada Atomic Absorbtion Spectrophotometer
(AAS) dengan menggunakan panjang gelombang
420 nm. Contoh didestruksi dengan campuran asam
kemudian dipisahkan dari residunya.

Analisis kadar kalsium contoh dilakukan dengan
menimbang 0,1 gram contoh halus yang kemudian
dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl 100 mL dan
ditambahkan 10-13 mL campuran asam yang terdiri
dari HNO3, HClO4 dan HCl (perbandingan 6:6:1),
larutan didestruksi sampai berwarna jernih kemu-
dian didinginkan. Setelah dingin, campuran hasil des-
truksi disaring dengan kertas saring Whatman.Pada
saat penyaringan, labu Kjeldahl dan corong dibilas
dengan air bebas ion sebanyak 4 kali.Volume hasil
penyaringan ditera hingga 100 mL dan siap diukur
pada AAS dengan panjang gelombang 420 nm.

Larutan stok standar kalsium 1000 ppm dibuat
dengan cara menimbang 2,497 g CaCO3 kemudian
dilarutkan dengan asam nitrat 1:4 sampai 1 liter.
Larutan standar dibuat dari larutan stok 1000 ppm.
Seri larutan standar yang digunakan adalah 0, 2, 5,
10 dan 20 ppm dengan volume 100 mL. Larutan

Loss on Drying (Ileleji et al. 2010)
Timbang 1 gram sampel kalsium (A). Cawan

perti yang berisi sampel dimasukkan ke dalam oven
dengan suhu 105 ºC selama 3 jam. Sampel yang
telah dipanaskan ditimbang kembali (B). Bobot yang
hilang selama pemanasan (loss on drying) dihitung
dengan persamaan berikut:

Loss on Ignition (Santisteban et al. 2004)
Residu pengapian dilakukan untuk mengukur

berat sisa dari sampel ketika asam sulfat ditambah-
kan ke dalam sampel dan dinyalakan. Pengukuran
residu pengapian dilakukan sebagai berikut: Cawan
porselin dipanaskan dalam tanur listrik suhu 600 °C
selama 30 menit. Cawan porselin ditimbang secara
akurat dengan menggunakan timbangan analitik (B).
Sebanyak 1 gram sampel ditimbang (C). Sebanyak
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standar tersebut kemudian diukur absorbansinya
dengan AAS. Berdasarkan nilai absorbansi yang
dihasilkan AAS pada seri larutan standar, diperoleh
hubungan antara konsentrasi dengan absorban
melalui persamaan garis lurus y = a + bx (y sebagai
absorban dan x sebagai konsentrasi). Perhitungan
kadar kalsium ditetapkan dengan rumus sebagai
berikut:

Analisis daya serap air metode gravimetri
(Fardiaz et al. 1992)

Sebanyak 1 gram contoh ditimbang kemudian
dimasukkan ke dalam tabung sentrifuse. Selanjutnya
ditambahkan 10 mL air dan dikocok menggunakan
forter mixer. Kemudian disentrifuse dengan kece-
patan 3.500 rpm selama 30 menit. Selanjutnya
volume supernatant diukur dengan menggunakan
gelas ukur 10 mL. Daya serap air ini dihitung sebagai
berikut:

Berdasarkan hasil penelitian nilai rata-rata ren-
demen calsium dari limbah demineralisasi kitin yang
diperoleh berkisar antara (37,50–64,80%). Rende-
men terendah diperoleh pada precipitasi NaOH
70%, sedangkan rendemen tertinggi diperoleh pada
precipitasi NaOH 30%.

Berdasarkan hasil analisis ragam mununjukkan
bahwa perlakuan precipitasi dengan basa NaOH
memberikan pengaruh nyata terhadap rendemen
(p<0,05). Berdasarkan uji lanjut Duncan pening-
katan konsentrasi NaOH pada proses precipitasi
cenderung menurunkan rendemen. Hal ini diduga
karena semakin tinggi konsentrasi basa NaOH yang
diberikan semakin lama pula proses netralisasi.
Tahap netralisasi dilakukan secara manual dimana
dalam tahap ini calsium yang telah diperolah akan
ikut terbuang pada proses penetralan, sehingga me-
nurunkan rendemen. Menurut Murtiningrum (1997)
rendemen yang tertinggi belum tentu akan mengha-
silkan kadar calsium tertinggi, tetapi ditentukan juga
oleh faktor-faktor lain seperti rendahnya kandungan
lainnya (protein, lemak, dan mineral non calsium)
dalam bahan tersebut.

Loss on Drying
Pengujian Loss on Drying dilakukan untuk

mengukur jumlah air dan bahan volatil yang terdapat
pada sampel dengan caramengeringkan di bawah
kondisi atau suhu tertentu (Cahyono, 2015). Nilai
LoD calsium pada perlakuan precipitasi NaOH dapat
dilihat pada Gambar 2.

Analia Data
Rancangan percobaan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah rancangan acak lengkap satu
faktor yaitu larutan NaOH dengan lima taraf yaitu
30, 40, 50, 60, dan 70%. Masing-masing perlakuan
diulang sebanyak 3 kali. Model matematika yang
digunakan dalam rancangan acak lengkap ini (Steel
dan Torrie 1989) adalah:
Yij =  + i + j

Analisis data dilakukan menggunakan analisis
ragam (Anova) dengan uji-F. Perlakuan tidak mem-
berikan pengaruh nyata apabila Fhitung > F tabel
dengan derajat bebas pada taraf 5% dan berpenga-
ruh nyata apabila nilai Fhitung <Ftabel dengan derajat
bebas pada taraf 5 %.Uji lanjut yang digunakan
untuk mengetahui taraf terbaik dari masing-masing
perlakuan adalah uji Duncan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Rendemen Calsium

Rendemen merupakan suatu parameter penting
untuk mengetahui efektivitas dan efisien suatu pro-
ses produksi. Perhitungan rendemen berdasarkan
presentase perbandingan antara berat akhir dengan
berat awal calsium (Cahyono, 2015).Rendemen
calsium dengan perlakuan precipitasi NaOH dapat
dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Histogram rendemen calsium

Gambar 2. Histogram Loss on Drying calsium
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Berdasarkan hasil penelitian nilai LoD calsium
berkisan antara (1,10-1,30%). Nilai LoD calsium
terjadi peningkatan secara berkala pada precipitasi
NaOH 30% sebesar (1,13%) dan konsentrasi
NaOH 40% sebesar (1,23%). Pada precipitasi
NaOH 50% terjadi penurunan nilai LoD sebesar
(1,20%) nilai ini tidak lebih rendah dari perlakuan
NaOH 30% sedangkan, pada precipitasi NaOH
60% terjadi peningkatan sebesar (1,30%) dan pada
perlakuan NaOH 70% terjadi penurunan yang
sangat drastis dengan nilai LoD mencapai (1,10%).

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam perla-
kuan precipitasi NaOH tidak memberikan pengaruh
nyata terhadap nilai Loss on Drying (p>0,05). Per-
bedaan nilai LoD disetiap perlakuan diduga dikare-
nakan teknik pengemasan yang tidak maksimal
dimana setiap bahan bila diletakkan dalam udara
terbuka maka kadar air akan mencapai kesetim-
bangan dengan kelembaban udara disekitarnya.

Loss on Ignition
Loss on Ignition merupakan residu anorganik

dari proses pembakaran atau oksidasi komponen
organik bahan pangan. LoI merupakan bagian dari
analisis proksimat yang bertujuan untuk mengevalusi
nilai gizi suatu produk atau bahan pangan terutama
total mineral (Cahyono, 2015). Total loss on ignition
calsium dengan perlakuan precipitasi basa NaOH
dapat dilihat pada Gambar 3.

calsium (p>0,05). Penurunan nilai LoI pada setiap
perlakuan diduga dikarenakan proses ekstraksi
calsium dengan asam HCl dan dilanjutkan precipitasi
basa NaOH yang berbeda menghasilkan nilai LoI
yang lebih rendah. Hal ini erat kaitannya dengan
terlepasnya gugus Cl> dari HCl dan gugus OH+ dari
NaOH yang menyebabkan sebuah larutan atau
bahan menjadi garam organik (NaCl).

Nilai pH
Nilai pH atau derajat keasaman digunakan

untuk menyatakan tingkat keasaman atau basa yang
dimiliki oleh suatu zat, larutan atau benda (Cahyono
2015). Nilai pH calsium pada perlakuan precipitasi
NaOH dapat dilihat pada Gambar 4.

Rata-rata hasil uji LoI menunjukkan bahwa nilai
residu pembakaran calsium berkisar antara 0,40-
0,70%. Nilai LoI yang dihasilkan cenderung me-
ngalami penurunan disetiap perlakuan precipitasi
NaOH. Nilai LoI terendah diperoleh pada perlakuan
precipitasi NaOH 70% sedangkan, nilai LoI tertinggi
diperoleh pada perlakuan NaOH 30%.

Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa perlakuan precipitasi basa NaOH tidak
memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai LoI

Berdasarkan hasil penelitian nilai derajat ke-
asaman calsium berkisan antara 7,61-7,65. Nilai pH
yang dihasilkan cenderung mengalami peningkatan
disetiap perlakuan precipitasi NaOH. Nilai pH teren-
dah diperoleh pada perlakuan precipitasi NaOH 30%
sedangkan, nilai pH tertinggi diperoleh pada perla-
kuan NaOH 70%. Nilai pH yang diperoleh dalam
penelitian ini diupayakan untuk mencapai pH netral.

Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan
perlakuan precipitasi NaOH tidak memberikan
pengaruh yang nyata terhadap nilai pH (p<0,05).
Perbedaan nilai pH pada setiap perlakuan diduga
diakibatkan adanya penembahan kosentrat NaOH
tidak maksimalnya proses penetralan, sehingga
masih menyisakan konsentral asam pada bahan.
Trilaksani, et al. (2006) menyatakan bahwa setiap
bahan yang diekstraksi dengan menggunakan
larutan basa ataupun asam akan memiliki kecende-
rungan meniliki nilai pH sesuai dengan bahan
pelarutnya.

Kadar Calsium
Calsium terdapat dalam berbagai bentuk

diantaranya adalah kalsium fosfat, calsium sitrat dan

Gambar 3. Histogram Loss on Ignition calsium

Gambar 4. Histogram nilai pH calsium
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calsium asetat. Pada hewan laut khususnya crusta-
cea sebanyak 99% kalsium terdapat pada jaringan
tubuh dan kerangka (Nabil 2005). Kadar calsium
perlakuan precipitasi NaOH dapat dilihat pada
Gambar 5.

serap air produk calsium. Nilai daya serap calsium
terendah diperoleh pada perlakuan precipitasi NaOH
60% sedangkan, daya serap kalsium tertinggi diper-
oleh pada perlakuan NaOH 70%.

Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan
perlakuan precipitasi NaOH tidak memberikan pe-
ngaruh nyata terhadap daya serap produk calsium
(p>0,05). Beberapa faktor yang mempengaruhi daya
serap airsuatu bahan pangan adalah porositas,
polaritas dan komposisi kimia bahan.Porositas bahan
ditunjukkan dengan nilai densitas kamba bahan ter-
sebut, semakinbesar porositas bahan maka semakin
kecil densitas kambanya (Munarso, 1989).

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa produk calsium dari
ekstraksi limbah demineralisasi kitin dapat digunakan
sebagai bahan alami untuk mencegah penyakit oste-
porisis dengan spesifikasi rendemen terbaik sebesar
64,80%, loss on drying sebesar 1,10%, loss on
ignition sebesar 0,40%, nilai pH sebesar 7,65, kadar
calsium sebesar 97,80%, dan daya serap air sebesar
20,15%.

Saran
Disarankan penggunaan tepung calsium dari

limbah demineralisasi kitin dengan caramelakukan
fortifikasi ke dalam bahan makanan yang lain.
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Berdasarkan hasil penelitian kadar calsium
berkisan antara 92,20-97,80%. Kadar calsium yang
dihasilkan cenderung mengalami penurunan disetiap
perlakuan precipitasi NaOH. Nilai kadar calsium
terendah diperoleh pada perlakuan precipitasi NaOH
70% sedangkan, nilai pH tertinggi diperoleh pada
perlakuan NaOH 40%. Nilai kadar calsium yang
diperoleh diharapkan mampu memenuhi kebutuhan
calsium bagi penderita osteoporosis berdasarkan
tingakat kemurniannya.

Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan
perlakuan precipitasi NaOH memberikan pengaruh
nyata terhadap kadar calsium (p<0,05). Berdasarkan
hasil uji lanjut Duncan bahwa unsur mineral relatif
stabil dengan adanya proses pemanasan, sebagai-
mana yang disampaikan Haris dan Karnas (1989)
yang menyatakan bahwa proses pemanasan dengan
cara perebusan dalam larutan HCl tidak berpenga-
ruh penting pada kadar kalsium yang dihasilkan.

Daya Serap
Daya serap air merupakan nilai rata-rata pe-

nyerapan air. Nilai daya serap air cenderung mening-
kat, sejalan dengan semakin rendahnya kadar air
bahan (Nabil 2005). Nilai daya serap calsium pada
perlakuan precipitani NaOH dapat dilihat pada
Gambar 6.

Berdasarkan hasil penelitian nilai daya serap
air produk calsium berkisan antara 19,95-20,15%.
Nilai daya serap air produk calsium yang dihasilkan
cenderung mengalami fluktuatif disetiap perlakuan
precipitasi NaOH. Hal ini dikarenakan adanya per-
bedaan nilai loss on drying calsium. Semakin tinggi
mutu dari loss on drying semakin tinggi pula daya

Gambar 5. Histogram kadar calsium

Gambar 6. Histogram daya serap calsium
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